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Production and Physical-Mechanical Characterization of Briquettes from Coconut
Fiber and Sugarcane Straw

Abstract: Biomass in a broad sense has a great energy potential. It can be densified improving the logistic and
the energetic efficiency. The aim of the present work was the characterization of coconut fiber (FC) and
sugarcane straw (PC) and the evaluation of mechanical properties of the briquettes produced from these
materials. The samples of materials were performed to proximate analysis and high heating value (HHV) with
three repetitions. Five different blends were tested with 15 repetitions for each blend: treatment T1 (100%
FC), T2 (75% FC and 25% PC), T3 (50% FC and 50% PC), T4 (25% FC and 75% PC) and T5 (100% PC). It was used
particles size smaller than 0.84 mm with 12% moisture content for the briquettes production. The process
was done in a hydraulic press without heating or binder. Briquette length expansion at specific time intervals
was determined over a 72 hours period. The strength and friability of briquettes were measured after the
production period of six days. The results showed that in the proximate analysis and HHV coconut fiber and
sugarcane straw presented 74.01% and 77.50% for volatile matter, 3.71% and 5.68% for ash, 22.28% and
16.81% for fixed carbon, 18.24 MJ.kg™ e 17.49 MJ.kg™ for HHV, respectively. Sugarcane straw briguettes
were classified as very crumbly. However, blending coconut fiber with sugarcane straw improved the quality
of briquette.

Keywords: Biomass; bioenergy; mechanical strength; solid biofuel.

Resumo

A biomassa, em geral, mostra um grande potencial energético. Ainda na sua forma compactada pode
melhorar a logistica e a eficiéncia energética. Neste sentido o presente trabalho teve como objetivo
caracterizar a fibra de coco (FC) e a palha de cana-de-aglcar (PC) e avaliar as propriedades mecanicas dos
briquetes produzidos. A biomassa foi caracterizada em relagdo a analises quimica imediata e poder calorifico
superior (PCS) com trés repeti¢cdes cada. Para a produgdo dos briquetes foram realizados cinco tratamentos
com 15 repeti¢des: tratamento T1 (100% FC), T2 (75% FC e 25% PC), T3 (50% FC e 50% PC), T4 (25% FC e 75%
PC) e T5 (100% PC). Briquetes foram produzidos utilizando os materiais com granulometria inferior a 0.84 mm
e teor de umidade de 12%. Foi utilizada uma prensa hidrdulica sem aquecimento e ndo houve adi¢do de
aglutinante. A expansao dos briquetes foi acompanhada durante as suas primeiras 72 horas. Apds seis dias da
producdo, os briquetes foram submetidos aos testes de resisténcia mecanica. Os resultados na analise
quimica imediata e PCS, mostraram que a fibra de coco e a palha da cana-de-agucar apresentaram valores de
74.01% e 77.50% para volateis, 3.71% e 5.68% para cinzas, 22.28% e 16.81% para carbono fixo, 18.24 MJ.kg™
e 17.49 MJ.kg'1 para o PCS, respectivamente. Briquetes de palha de cana-de-agucar foram classificados como
muito friaveis. No entanto, a adigdo de fibra de coco melhorou a qualidade dos briquetes.

Palavras-chave: Biomassa; bioenergia; resisténcia mecanica; biocombustivel sélido.
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Conclusoes

. Introducdo combustiveis fésseis. Assim, o mundo estd

buscando fontes de energia alternativas e
renovaveis." A biomassa é atualmente a
principal fonte de energia em muitos paises
em desenvolvimento e, por diferentes razoes,
sejam elas ambientais ou socioeconOmicas,

A sociedade mundial estd mais consciente
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também estd crescendo em muitos paises
industrializados.?

Neste cenario, surgem os biocombustiveis
sélidos como uma maneira de tirar proveito

da biomassa residual para producdo de
energia. Estes residuos podem ser
compactados, podendo apresentar uma

reducdo de volume de cinco a dez vezes,
dependendo do tipo de matéria-prima,
gerando materiais de maior densidade e
durabilidade, classificados como briquetes.3
Esse processo, além de melhorar a
estocagem, pode facilitar o transporte e
manipulagdo da biomassa, devido ao formato
homogéneo dos briquetes.’

Os principais residuos da cana-de-agucar
sdo a palha, constituida por ponteiros e
folhas, seguido pelo bagaco. A queima da
palha da cana-de-agucar antes da colheita era
uma pratica comum para aumentar o
rendimento da colheita manual. No entanto,
esta prdtica ndo é mais aceita, sendo
substituida pela colheita mecanizada.’

No Brasil, existe um grande potencial para
a producdo de briquetes e pellets.” Para a
safra 2015/2016, o Brasil produziu 665,6
milhGes de toneladas de cana-de-agucar, das
quais 367,6 milhGes de toneladas foram
produzidas no estado de S3o Paulo.’
Considerando-se que cada tonelada de cana-
de-acgucar colhida possui em torno de 140kg
de palha,7 assim, cerca de 93,19 milhoes de
toneladas foram geradas nessa safra.

Outro residuo considerado de grande
volume vem do coco verde.
Aproximadamente de 80% a 85% do peso
bruto do coco verde é representado pelas
cascas.t No ano 2014, a quantidade de coco
verde destinada para produgao de agua de
coco foi de 1,5 bilhdo, os quais geraram cerca
de 2.227 mil toneladas de residuos, estima-se
que 70% de todos os residuos gerados nas
praias brasileiras sejam cascas de coco
verde.?

A caracterizagdo quimica e energética dos
residuos de coco e da palha de cana-de-
aclcar é importante para determinar a
viabilidade da producdo de biocombustiveis a
partir de diferentes matérias-primas.”® A

Vo

analise quimica imediata e a determinacdo
de poder calorifico sdo métodos muito
usados para este fim.'! O teor de umidade
desempenha um papel importante, porque
determina a facilidade de compactacdo da
biomassa e influencia a estabilidade e
durabilidade dos briquetes.’

O teste de expansdo busca avaliar a
estabilidade dimensional dos briquetes apds
a producdo e pode definir o tempo minimo
de espera apds a briquetagem, para a
realizacdo do ensaio de tracdo por
compressdo diametral e tamboramento.”” O
ensaio de tracdo por compressdo diametral
determina a resisténcia a compressao para
corpos de prova cilindricos. Com os
resultados pode-se calcular também a altura
méxima de empilhamento na estocagem.” O
teste de tamboramento determina o indice
de friabilidade ou abrasdo, provocada
durante o transporte ou manuseio dos
briquetes.™

Todos estes testes sdo usualmente os
mais empregados para medir a qualidade dos
briquetes, no entanto, os resultados devem
ser interpretados com cuidado, porque sdo
influenciados pelas caracteristicas dos
materiais e pelo tamanho e forma dos
briquetes.™

O presente trabalho teve como objetivo
caracterizar a fibra de coco e a palha de cana-
de-agicar mediante a analise quimica
imediata e a determinagdo do poder
calorifico superior (PCS) além de avaliar a
gualidade mecanica dos briquetes
produzidos.

2. Materiais e Métodos

2.1. Preparagdo e caracterizacdio dos
materiais

A casca de coco verde e a palha de cana-
de-acucar foram coletadas na cidade de
Sorocaba-SP e na fazenda Corredeira em
Ibaté-SP, Brasil, respectivamente.
Inicialmente, foi determinado o teor de
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umidade dos materiais conforme a norma
ASTM E870-13." Todos os materiais foram
secados em estufa com circulacdo de ar
marca Marconi MA-35, para depois passar
pelo moinho de facas tipo Willey (Marconi
MA-340). Em seguida, analise granulométrica
foi realizada para obter a distribuicdo do
tamanho das particulas de cada material.

A classificacdo das particulas foi realizada
pelo método de analise por peneiras
padronizadas de acordo com a norma ABNT
NBR NM  248/2003,'° utilizando um
peneirador vibratdrio orbital marca Maroni
MA-75 e um conjunto de peneiras com
aberturas de 0,84; 0,42; 0,25 e 0,15 mm (20,
40, 60, 100 mesh). Cada teste foi feito com
100,00 gramas de material e um tempo de
vibracdo de 3 min.

Na anadlise quimica imediata foi
determinado o teor de volateis e o teor de
cinzas para a fibra de coco e a palha da cana-
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de-acucar conforme a norma ASTM E870-
13, com trés repeti¢des para cada teste. O
valor de carbono fixo foi calculado pela
diferenca.

O poder calorifico superior (PCS) foi
determinado de acordo com a norma ASTM
E870-13,"  utilizando-se uma  bomba
calorimétrica marca IKA modelo C200, com
trés repeti¢des para cada tratamento.

2.2. Confecgao e teste dos briquetes

Para fabricar os briquetes, o teor de
umidade dos materiais foi corrigido para 12%
com auxilio de um borrifador de dgua. Para
comprovar o teor de umidade foi utilizada
uma balanca determinadora de umidade
marca Marconi ID 200. Foram realizados 5
tratamentos com 15 repeticdes para cada
tratamento, como mostra a tabela 1.

Tabela 1. Tratamentos para producdo de briquetes

Tratamento Fibra de coco  Palha de cana-
de-agucar (%)
T1 100 0
T2 25
T3 50
T4 75
T5 100
Cada briquete  foi  confeccionado determinados de 1, 2, 4, 6, 12, 24, 48 e 72

utilizando-se 20,00 g de material com
tamanho de particula inferior a 0,84 mm,
mantendo uma pressao de 122,31 MPa por
30s, sem aquecimento e sem adicdo de
aglutinante. A producdo foi realizada em uma
prensa hidraulica marca Marconi MPH-30
com o auxilio de moldes cilindricos de 35,00
mm de didmetro e 160,00 mm de altura,
seguindo o mesmo procedimento usado por
Hansted."

Apds a briquetagem, as dimensdes no
sentido longitudinal foram medidas em todos
os briquetes com auxilio de um paquimetro
digital com precisaio de 0,01 mm. As
mensuragdes repetiram-se em intervalos

horas, a fim de acompanhar a expansdao
longitudinal dos briquetes.'” As condicSes de
armazenamento e o tipo de biomassa
influenciam no comportamento de expansao
apdés a briquetagem®. Os briquetes foram
armazenados em ambiente controlado para
gue ndo houvesse alteracdo do teor de
umidade devido aos fatores externos. O teste
de expansdo foi realizado para avaliar a
estabilidade dimensional dos briquetes
armazenados nas condi¢des de 65% umidade
relativa e temperatura de 21,1 °C (umidade
de equilibrio de 12%).

Ap0s seis dias da producgdo dos briquetes
foi realizado o ensaio de tracdo por
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compressdao diametral e a ultima medicdo
longitudinal dos briquetes. O ensaio de
tracdo por compressdo diametral foi feito de
acordo com a norma ABNT NBR 7222,18 com
auxilio da maquina universal de ensaios
(EMIC — modelo DL30000), e assisténcia de
uma célula de carga de 4,9 kN. Foram
utilizadas 10 repeticdbes para cada
tratamento e os resultados foram obtidos
diretamente pelo programa Tesc versdo 3.04
do equipamento. Com os resultados do
ensaio foi calculada a altura mdaxima de
empilhamento para cada tratamento,
seguindo o mesmo procedimento de Silva e
colaboradores.”

No teste de tamboramento foram
ensaiados cinco briquetes de cada
tratamento em um friabilometro, com

rotacdo de 34 rpm, durante 15 minutos. Ao
fim do teste, separou-se com uma peneira de
0,84 mm (20 mesh) a massa que se
desprendeu dos corpos de prova, e foi
calculado o indice de friabilidade conforme a
norma ABNT NBR 8740.%

2.3. Analise estatistica

As andlises estatisticas foram realizadas
com assisténcia do programa Statgraphics
versdo 15.2.05 e Excel 2013.

Foi aplicado o teste de Bartlett para
verificar homogeneidade das amostras
(variancia). Quando o resultado de p-valor foi
menor que o nivel de significancia,
constatou- se que as amostras apresentaram
diferencas estatisticas significativas entre os
desvios padrdo. Quando ndo houve diferenga
estatistica significativa entre os desvios
padrdo, continuou-se com as demais analises
estatisticas.

Foram verificadas as diferengas na
variancia pelo método da ANOVA, onde foi
possivel constatar se houve diferenca
estatistica entre as médias. Quando o
resultado de p-valor foi menor que o nivel de
significancia, constatou- se que as amostras
apresentaram diferencas estatisticas
significativas entre as médias.

Vo

Quando os resultados da ANOVA
apresentaram valores menores que o nivel de
significancia usado, os tratamentos foram
analisados pelo método de comparagdo de
médias Tukey para verificar qual tratamento
foi significativamente diferente dos outros.

Para todas as analises foi considerado o
nivel de confian¢a de 95% (a=0,05).

3. Resultados e Discussao

O método de Bartlett mostrou que ndo
houve diferenga estatisticamente significativa
entre os desvios-padrdo, de todas as
repeticoes, para todos os testes realizados.

3.1. Teor de umidade e granulometria

A partir dos dados obtidos
experimentalmente, foi calculado o teor de
umidade inicial dos materiais em base Umida.
Os resultados mostraram que a palha da
cana-de-acucar e a fibra de coco tinham teor
de umidade de 10,4% e 85,8%,
respetivamente. A casca do coco verde,
apresenta umidade entre 80% a 85%, o que
inviabiliza a utilizacdo para queima e altera a
estabilidade e a resisténcia mecanica dos
briquetes.”®*" A secagem ao sol de cascas de
coco verde durante, aproximadamente,
guatro dias, pode reduzir a umidade inicial de
85% para valores em torno de 15% a 20%.%

A palha de cana-de-aglcar se encontrava
estocada ao ar livre, isto explica a baixa
umidade da palha de cana-de-agucar. Na
literatura, foram encontrados valores entre
8,42 e 13,5% de o teor de umidade da palha
de cana-de-actcar.”

Hansted,” produziu briquetes com trés
diferentes teores de umidade, e encontrou
que 12% de umidade foi o melhor ajuste para
a formacdo dos briquetes. Sdo preferidas
biomassas para briquetagem com teor de
umidade entre 10% e 15%."** Portanto, o
teor de umidade para todos os tratamentos
foi corrigido para 12% de umidade.
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Na classificacdo granulométrica, foram
obtidos os resultados mostrados na Figura 1.
Pode ser observado que a distribuicio do
tamanho da particula obtida para a fibra de
coco, apresentou comportamento uniforme.

% Retenido

-10420

-20+40

-20+60
mesh
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Observou-se também que 81,57% da palha
de cana-de-aglcar analisada apresentou
granulometria maior que 0,42 mm (40 mesh),
com a maior concentragcdo de particulas
retidas na peneira de 0,42 mm (40 mesh).

palha da cana
fibra de coco

-100

-40+100

Figura 1. Classificacdo granulométrica da biomassa

A granulometria pode influenciar na
formacdo e resisténcia mecanica dos
briquetes.” Gongalves,” produziu briquetes
variando a granulometria, encontrou que foi
possivel a formagao de briquetes em todos os
tratamentos estudados, mas o tratamento de
0,84 mm a 0,15 mm apresentou os melhores
valores de resisténcia a compressdo. A
compactacdo pode ser otimizada utilizando
diferentes tamanhos de particulas, o que
aumenta a ligacdo e produz briquetes de
6tima qualidade.”® Neste trabalho, para a

fabricacdo dos briquetes foram utilizadas
particulas menores que 0,84 mm (20 mesh).

3.2. Andlise quimica imediata e poder
calorifico superior (PCS)

Os resultados da analise quimica imediata
e o PCS dos tratamentos estdao apresentados
na Tabela 2.

Tabela 2. Andlises quimica imediata (base seca)

Tratamento Volateis Cinzas Carbono PCS
(%) (%) fixo (%) (Ml kgY)
T1 74,01 3,71 22,28 18,24
T5 77,50 5,68 16,81 17,49

Os volateis tém um papel importante
durante as etapas iniciais da combust3o.™* A
biomassa geralmente tem alto teor de
volateis.”® Como observado na tabela 2, os
volateis representaram a maior fracdo dos

constituintes da fibra de coco e da palha de
cana-de-agucar (T1 e T5). Para ambos os
materiais o teor de volateis foi semelhante.

Com relagdo ao teor de cinzas, a palha de
cana-de-agucar apresentou 5,68%. Esse valor
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é considerado alto, pois para briquetagem é
recomendado um teor de cinzas menor que
4%, valores superiores podem causar
corrosao  no equipamento.23 A maior
quantidade de cinzas na palha de cana-de-
acUcar pode ser explicada por uma possivel
contaminagdo das amostras. Apés a colheita
a palha fica depositada no campo. Depois é
feito o enleiramento e o enfardamento com
equipamentos que coletam a palha
diretamente do solo.

O elevado teor de cinzas encontrado na
palha de cana-de-agucar e o elevado teor de
umidade da fibra de coco, além de dificultar a
briquetagem  também  podem  causar
problemas na igni¢do e combust&o.*®

O principal constituinte da biomassa para
combustiveis é o carbono.”’ Na anélise
guimica imediata, o maior teor de carbono

19,00

8

Poder Calorifico (MJ/Kg)
I
5]

16,00
T1 T2

Vq

fixo indica maior quantidade de massa
organica rica em carbono, entretanto,
guando o teor de cinzas aumenta, a fracdo
organica diminui.’® Portanto, os resultados
mostraram que o teor de carbono fixo
calculado, foi menor para a palha de cana-de-
aclcar comparada a fibra de coco.

Na literatura, encontrou-se que a fibra de
coco e palha de cana-de-aglcar possuem
valores de 77,00% e 86,64% para teor de
volateis, 2,96% e 3,85% para cinza, 20,05% e
9,51% carbono fixo, respectivamente.”*?’
Pode-se notar que alguns resultados
encontrados nesse estudo foram similares
aos valores de referéncia.

Quanto ao PCS, os resultados dos
tratamentos estudados sdo mostrados na
figura 2.

T3 T4 15

Tratamentos

Figura 2. Poder calorifico médio do tratamento (base seca). Médias seguidas da mesma letra
ndo diferem estatisticamente entre si, ao nivel de 5% de erro no teste Tukey

O valor obtido para a fibra de coco e palha
de cana-de-agucar (T1 e T5) foi de 18,24
MJ.kg™ e 17,49 MJ.kg?, respectivamente. Os
resultados do PCS foram semelhantes aos
encontrados na literatura, de 18,70 MJ.kg'1
para a fibra de coco e 17,40 MJ.kg" para a
palha de cana-de-acticar.”**’ Observou-se
qgue o PCS nas misturas decresceu
linearmente ao mesmo tempo que a
percentagem de palha de cana-de-agucar
aumentou. O alto desvio padrdo observado
pode ser devido a biomassa ser um material
heterogéneo.

O PCS da biomassa pode ser
correlacionado com os resultados da analise
guimica imediata. Em geral, o PCS aumenta
com o aumento do teor de carbono fixo e
diminui com o aumento do teor de cinza.”*
Cada aumento de 1% no teor de carbono fixo
eleva o PCS 0,39 MJ.kg'l, e com cada
aumento de 1% no teor de cinzas o PCS
diminui em 0,2 MJ.kg"l.26 Portanto, o maior
PCS encontrado na fibra de coco pode ser
explicado pelo maior teor de carbono fixo e
menor teor de cinzas comparado a palha de
cana-de-agucar.
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Houve diferenca estatisticamente
significativa entre a média de T1 e T5. Os
demais tratamentos nao diferiram
estatisticamente entre si, indicando que o
PCS nas misturas (T2, T3, T4) nao variou
significativamente com a mudanga na
proporg¢do dos materiais.

Padilla, E. R. D. et al.

3.3. Estabilidade dimensional

A Figura 3 mostra que os briquetes
obtiveram  formagdo satisfatdria, sem
aquecimento e sem adicao de aglutinante.

Figura 3. Briquetes do tratamento T3 apds briquetagem. Vista de topo (A), Vista lateral (B)

Os resultados (Figura 4) mostraram que
todos os tratamentos expandiram
rapidamente logo depois da liberagdo da
pressao. Este resultado é consistente com o

estudo de Mohsenin e Zaske,* que afirmam
gue apds a briquetagem o aumento da
expansdo nos briquetes é logaritmica até um
periodo de 2 horas.
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Figura 4. Expansdo longitudi

O tratamento T1 exibiu a maior expansdo
de 25,17%, enquanto T5 apresentou a menor
expansdo de 13,47%. Observou-se que nas
misturas, com o aumento da palha de cana-
de-aclcar a expansdo dos briquetes reduziu.

nal média do tratamento

Os resultados de outros estudos indicam
que briquetes quando submetidos as
condicdes de 20°C e 95% de umidade relativa
durante 21 dias, uma expansao inferior a 30%
foi aceitdvel e menos de 20% considerou-se
ideal.*> O tratamento T1 apresentou uma
expansdo considerada aceitavel. O aumento
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da proporc¢do de palha de cana-de-acgucar de
0% para 75% reduziu a expansdo de 25,17%
para 20,90%, conseguindo atingir uma
expansao proxima a ideal.

Houve diferenca estatisticamente
significativa entre a média de T5 e as médias
dos demais tratamentos. Entretanto, os
tratamentos T1, T2, T3 e T4 ndo diferiram
estatisticamente entre si, indicando que a
reducdo da expansdo apresentada nesses
tratamentos ndo foi significativa com as
diferentes proporc¢des dos materiais.

Para ser representativo, o0s ensaios
mecanicos devem ser realizados apds os
briquetes atingirem a estabilidade
dimensional, assim o teste de expansdo
também é importante porque pode definir o
tempo minimo de espera apdés a
briquetagem, para a realizagdo do ensaio de

tracdo por compressdo diametral e
friabilidade."> Na figura 4, pode ser
observado que todos os briquetes

Vo

apresentaram estabilidade dimensional 72
horas apds ser produzidos. Em geral, a maior
expansdo ocorre no sentido longitudinal
durante as primeiras 24 horas apds a
briquetagem, depois de uma semana é
atingida a estabilidade dimensional.*
Estudos indicam que a expansao radial varia
de 2% a 5%.*

3.4. Resisténcia a
friabilidade

compressao e

A resisténcia a compressdo para corpos de
prova cilindricos pode ser interpretada como
a forca de ligacdo interna ou a forca maxima
que pode suportar um corpo (briquetes)
antes da ruptura durante o
armazenamento.>* Na Tabela 3 encontram-se
os resultados do ensaio de tracdo por
compressdo diametral.

Tabela 3. Dados do ensaio de resisténcia a compressdao diametral e altura maxima de

empilhamento calculada

Forca Resisténcia Altura
Tratamentos Mdxima Mdxima Mdéxima de
(N) (MPa) Empilhamento
(m)
T1 459,26 a 0,37 a 27,31
T2 306,45 b 0,23 b 18,22
T3 269,01 c 0,19¢ 15,99
T4 271,50 ¢ 0,19¢ 16,14
T5 315,93 b 0,24 b 18,78
Médias seguidas da mesma letra, na normal e ndo afeta a qualidade dos
coluna, nao diferem estatisticamente entre  briquetes.

si, ao nivel de 5% de erro no teste Tukey.

Embora o tratamento T1 tenha
apresentado a maior expansdo entre os cinco
tratamentos, foi o tratamento que obteve a
maior resisténcia mecanica (0,37 MPa). Este
comportamento foi semelhante ao
encontrado por Silva,”> em briquetes de
eucalipto, mostrando que em briquetes
produzidos a partir de fibra de coco, a
expansao longitudinal pode ser considerada

A Figura 5 mostra os comportamentos
tensdo-deformacgao para os corpos de prova
de todos os tratamentos. O limite de
resisténcia a compressdo é a tensdo no ponto
maximo na curva.”

Segundo os dados da Tabela 3, o
tratamento T3 apresentou a menor
resisténcia a compressado e, portanto, a altura
maxima de empilhamento foi mais baixa
entre os tratamentos. Entretanto, o valor da
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altura mdaxima calculado para T3 pode ser
considerado um resultado aceitavel, pois um
galpdo para armazenamento geralmente tem

Padilla, E. R. D. et al.

altura entre 10 e 15 metros livres desde o
piso até o teto.*®
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Figura 5. Comportamento tensdo-deformacdo média para os briquetes de prova

Foi constatado por Silva e
colaboradores,*? gue uma altura maxima de
empilhamento superiores a 10 m seria o
suficiente para estocagem, no mesmo
trabalho, briquetes feitos de palha de cana-
de-aglcar tiveram resisténcia maxima de
0,97 MPa e altura maxima de estocagem de
59 m. Portanto, a fibra de coco e a palha de
cana-de-aglcar podem ser utilizadas para
produzir briquetes com resisténcia a
compressao satisfatoria.

50,00

50,00

5
;
3
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8
3
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0,00
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T3

i"‘-v
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Como complemento aos resultados de
resisténcia a tracdo por compressdo
diametral, o ensaio de tamboramento é um
bom método para prever o comportamento
dos briquetes durante sua cadeia de
fornecimento (ou seja, da industria de
producdo até o consumidor final). Portanto, a
friabilidade pode ser interpretada como a
capacidade dos briquetes para resistir ao
manuseio e transporte.** A Figura 6 mostra os
resultados do ensaio de tamboramento.

T5

T4

Tratamentos

Figura 6. indice de friabilidade média dos tratamento
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Observou-se que a friabilidade entre os
tratamentos aumentou linearmente. O
aumento foi proporcional ao aumento da
percentagem de palha de cana-de-agucar. O
tratamento T1 apresentou o menor teor de
friabilidade. De acordo com a classificagao
sugerida por Oliveira® o tratamento T1 pode
ser classificado como muito pouco fridvel (ou
mais resistente). Em contrapartida, o
tratamento T5 pode ser classificado como
muito fridvel. Portanto, pode-se afirmar que
misturar fibra de coco com palha de cana-de-
aclcar ajudou a reduzir os finos gerados
durante o manuseio dos briquetes.

Nesse contexto, o maior teor de fibra de
coco utilizada nas misturas diminuiu a
friabilidade, aumentou a altura maxima de
empilhamento e aumentou o poder calorifico
superior, porém, aumentou também a
expansao longitudinal dos briquetes.

4. Conclusoes

Pode-se concluir que a fibra de coco e
palha de cana-de-acglcar podem ser utilizados
na fabricacdo de briquetes sem adicdo de
aglutinante e sem aquecimento durante a
briquetagem. Todos os  tratamentos
obtiveram formacgdo satisfatodria, utilizando
materiais com granulometria inferior a 0,84
mm e teor de umidade 12%.

Nas caracteristicas energéticas, a fibra de
coco apresentou o maior PCS, maior teor de
carbono fixo e menor teor de cinzas
comparado a palha de cana-de-agucar.

Todos os tratamentos apresentaram
estabilidade dimensional 72 horas apds
serem produzidos e obtiveram altura maxima
de empilhamento aceitavel.

O aumento da fibra de coco nas misturas
contribuiu para a reducdo dos finos gerados
durante o teste de tamboramento.

Todos os tratamentos apresentaram uma
altura calculada maxima de empilhamento
considerada aceitavel para estocagem.

Vo
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